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RESUMO

A estrada de modo geral tem grande importancia para o funcionamento do pais, pois ela tem a
funcdo de promover o escoamento de mercadorias, e garantir o fluxo de pessoas e veiculos.
Dentre os varios tipos de estradas, o que chama a atengao sdo as estradas nao pavimentadas ou
estradas de terra popularmente conhecidas, as quais representam grande numero da malha
vidria. Essas sdo responsaveis por dar acesso a comunidades rurais, fazendas, ligando-as aos
centros urbanos. Perante as situagdes precdrias que a estrada apresenta, o descaso que os
departamentos responsaveis t€ém com a estrada e as pessoas que dela depende, a falta de projetos
e manutenc¢des adequados, sendo assim, objetivou-se neste trabalho avaliar as condigdes de uma
estrada rural no municipio de Monte Carmelo/MG, a qual apresenta varios problemas que foram
identificados por meio de estudos, pesquisas, avaliacdo da estrada em si, para identificagcdo das
necessidades de readequacao. Com isso apresentar as possiveis intervengdes para melhoria e
seguranca do trafego, visando uma maior durabilidade e reducdo de gastos com manutengdes
erroneas apos ser feita avaliagdo. Constatou-se que a estrada apresenta péssimas condigdes
como um todo, contendo grandes defeitos nos quais as manutengdes que sao feitas diariamente
ndo solucionam os problemas, e sim agrava e origina outros. Com isso algumas intervengoes
foram apresentadas para que sejam executadas garantindo uma melhoria significativa da
estrada.
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ABSTRACT

The road in general is of great importance for the functioning of the country, as it has the
function of promoting the flow of goods, and ensuring the flow of people and vehicles. Among
the various types of roads that stand out are the unpaved roads or popularly known dirt roads,
which represent a large number of the road network. These are responsible for giving access to
rural communities, farms, connecting them to urban centers. Given the precarious situations
that the road presents the neglect that the responsible departments have with the road and the
people who depend on it, the lack of proper projects and maintenance, this study aimed to
evaluate the conditions of a rural road in the municipality of Monte Carmelo. (MG), which
presents several problems that were identified through studies, surveys, road evaluation itself,
to identify the needs of readjustment. With this present the possible interventions)
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(for traffic improvement and safety, aiming at greater durability and reduction of expenses with
erroneous maintenance. After evaluation. It was found that the road has very bad conditions as
a whole, containing major defects in which daily maintenance does not solve the problems, but
aggravates and gives rise to others. Thus, some interventions were presented so that they can
be executed ensuring a significant improvement of the road.

KEYWORDS: Unpaved roads, defects, readjustment

1 INTRODUCAO

As estradas ndo pavimentadas, também conhecidas como estradas vicinais ou de terra,
constituem uma relevante parte da malha viaria brasileira. Apesar de ser importante e ter uma
grande extensdo, ¢ um assunto pouco falado.

As estradas de terra resultam da evolugao de trilhas e caminhos precarios, remanescentes de
épocas pioneiras e primitivamente construidas dentro de caracteristicas técnicas bastante
modestas. De fato, tais rodovias, construidas dentro do enfoque de “minimiza¢do” de custos de
construcdo apresentavam, quando de sua implantagdo, tracados que buscavam evitar a
construgdo de obras de arte especiais, como pontes e viadutos, por exemplo, e envolvendo
reduzido movimento de terra (corte e aterro). Assim, frequentemente, os tragados sdo bastante
sinuosos, geralmente aproveitando a disposi¢ao das curvas de nivel do terreno e os divisores de
aguas (DNIT, 2005).

De acordo com a CNT (Confederacdo Nacional de Transportes), apenas 12,4% das estradas
sdo pavimentadas nos pais, embora o sistema rodoviario seja o principal modal de transportes.
O levantamento feito pela mesma mostra que o Brasil possuia um total de 1,720 milhdo de km
de estradas dos quais apenas 12,4% sdo pavimentadas, ou seja, somente 213453 km, o restante
da malha se divide em estradas ndo pavimentadas (78,5 %) ou planejadas (9,1%).

As estradas ndo pavimentadas também denominadas de estradas rurais tém extrema importancia
econOmica e social para o pais, uma vez que sao responsaveis por grande parte do escoamento
agricola, além de ser o acesso da populagdo rural aos centros urbanos que buscam os servigos
essenciais como escola, saude, dentre outros, e essas estradas muitas vezes se encontram em
situagdes precarias.

Os defeitos das estradas ndo pavimentadas brasileiras ndo apresentam um diagnostico
profundamente conhecido, pois ndo sdo muitos os estudos a respeito do assunto, dificultando
sobre a maneira de qualquer tratamento a ser dado para o restabelecimento total da via

(FERREIRA, 2004).



Viviani (1998) alega que as manutengdes sao feitas empiricamente sem nenhum planejamento
e por municipios que enfrentam situacdes precarias tanto financeiramente quanto na parte
técnica. Nao ha, portanto, uma postura adequada dos Orgdos responsaveis quanto a esse
problema de extrema importancia para o desenvolvimento econdmico e social do pais.

Carmo (2000) exemplifica a consequéncia da falta de manutencgdo dessas estradas: “Pinguelas,
costelas de vaca, facdo, lama e poeira. Boa parte da populagdo do interior, principalmente quem
circula bastante por estradas de terra conhece bem essas palavras.”

Essas estradas muitas vezes ficam em segundo plano ou esquecidas. Como dito anteriormente,
as manutengdes sdo feitas empiricamente e sem nenhum planejamento, uma vez que os 0rgaos
responsaveis veem os problemas dessas vias como sendo muito simples de resolver, por isso a
unica técnica usada para manutengdo ¢ a patrolagem e raspagem do solo, independente de qual
seja o tipo e os defeitos da estrada.

E fato que sem uma adequada manutengio acarretard imensos prejuizos, aumentando os custos
operacionais dos veiculos, acréscimos no numero de incidentes, atrasos com cargas,
mercadorias. Além de dificultar a vida das pessoas que dependem dessa via, prejudicando
também, o desenvolvimento da regido por ela servida.

Conhecer os defeitos e problemas que ocorrem nessas estradas ndo pavimentadas pode construir
uma importante ferramenta para o estudo de um adequado planejamento de correcdo e
manutengao dessas estradas, visando uma diminui¢do de custos dessas manuten¢des, € um
progresso no sentido de melhoria no desenvolvimento socioeconémico das areas rurais.
Diante deste contexto, o presente trabalho pretende fazer uma avaliacdo das condigdes atuais
de uma estrada ndo pavimentada na zona rural do municipio de monte Carmelo (MG),
identificando os defeitos e problemas por ela apresentados. Dessa forma, mostrar as
necessidades de restauracdo e desenvolver um plano correto de técnica de readequagdao na
mesma, evitando assim os atrasos e perdas de produtos, garantindo o conforto e seguranga da

populacdo que dependem de forma direta ou indireta desse acesso.

1.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho ¢ avaliar as condicdes de uma estrada ndo pavimentada

localizada na zona rural do municipio de Monte Carmelo (MG).



1.1.1 Objetivos especificos

Os objetivos especificos sdo:
» Avaliar as condigdes atuais da estrada;
» Identificar as necessidades de readequagao;

» Apresentar as possiveis intervengdes que podem ser feitas.

2 REFERENCIAL TEORICO

Neste capitulo, sao apresentados conceitos de estradas ndo pavimentadas, suas caracteristicas
técnicas, como a capacidade de suporte, as condi¢des de rolamento e aderéncia, e o sistema de
drenagem. Serdo apontados, ainda, os servigos de readequagdo como revestimento primario,
conformac¢do da plataforma e drenagem. Por fim, sdo apresentados aspectos relacionados aos

materiais empregados em estradas nao pavimentadas e os defeitos nas mesmas.

2.1 Estradas nio pavimentadas

Estrada vicinal ou estradas ndo pavimentadas ¢ a denominagdo para aquelas que ndo tém em
sua camada superficial, qualquer tipo de pavimento ou tratamento, possui apenas solo local, as
vezes em mistura com agregados granular, decorrente de sua manutencdo (NUNES, 2003). A
maior parte dessas estradas estdo localizadas nas zonas rurais dos municipios, abertas ha muito
tempo, sendo resultado de trilhas e caminhos feitos na grande maioria pela propria populagdo
de maneira incorreta. Por se tratar de uma estrada rural, ela ndo tem uma adequagao correta.
Como consequéncia, o defeito nela contidos aumenta rapidamente. De acordo com Silva Filho
(2001), os principais defeitos em estradas ndo pavimentadas sdo: pista de rolamento estreita,
curvas acentuadas, erosdo e alagamentos, nos quais atrapalham o trafego de veiculos e pessoas.
Em decorréncia disso, o aumento do tempo gasto e o custo no reparo dos transportes, devido
ao péssimo acesso, resultando no atraso do escoamento e possivel perda de produtos agricolas
prejudicando a economia. Segundo Baesso e Gongalves (2003), a manutencdo dessas estradas
tem que ser feita de maneira adequada e com frequéncia, para que se mantenham em boa forma
em longo prazo e diminuir os custos de reconstrugdo. Porém, Nunes (2003) afirma que os
recursos técnicos e financeiros disponibilizados a servigo de reconstrugdo e manutencao de
estradas de terra sdo escassos. As estradas rurais sdo de grande importdncia para o

desenvolvimento da regido e economia do pais, conhecer os problemas apresentados ¢



essencial. Diante desse contexto, devem ser conhecidas as propriedades técnicas e sua
infraestrutura, junto a uma analise dos defeitos, para que possa ser feito a readequagao correta,
uma vez que essas sao feitas sem planejamento, o que poderd resultar numa manutengao
preventiva com reducao no custo das corre¢des garantindo uma melhora do desenvolvimento

social e econdmico dessas areas.

2.1.1 Caracteristicas técnicas

Uma estrada ndo pavimentada deve apresentar boas condi¢des estruturais as propriedades
técnicas, sdo levados em conta muitos fatores nos quais sdo considerados para a construgdo ou
manutengdo de uma via. De acordo com Nunes (2003), das caracteristicas técnicas
fundamentais que uma estrada de terra deve apresentar duas sao essenciais:

» Boa capacidade de suporte;

» Boas condi¢des de rolamento e aderéncia.

2.1.2 Capacidade de suporte

A capacidade de suporte diz respeito a estrada ndo pavimentada, que tem capacidade maior ou
menor de ndo se deformar diante as condi¢des de trafego. Segundo Baesso e Gongalves (2003),
os problemas originados pela falta de capacidade de suporte sdo devidos a deficiéncia técnicas
presentes no subleito ou na camada de deformacao. Para a solugao desse problema e necessario

uma boa compactagao e uso de materiais granulares (areia, cascalho, brita).

2.1.3 Condic¢odes de rolamento e aderéncia

As condi¢des de rolamento estdo ligadas a irregularidades da estrada os quais interferem de
forma negativa para seguranca e conforto do trafego. Sao exemplos, os buracos, materiais soltos
etc. Ja4 a aderéncia ¢ caracterizada pelas condi¢des de atrito, boas ou mas, ou seja, se € uma
estrada com boa aderéncia, essa nao permite que o veiculo deslize. Os problemas oriundos das
mas condi¢cdes de rolamento e aderéncia estdo presentes na camada de revestimento da pista.
Para solucionar esses problemas e garantir boas condi¢des de rolamento e aderéncia, Santos
(1998) sugere que sejam considerados quatro itens: material granular, material argiloso, mistura

e compactagdo adequada.



2.1.4 Sistema de drenagem

E de extrema importancia para uma estrada de terra, ter um bom sistema de drenagem, pois por
melhor que sejam as condigdes técnicas, sem uma drenagem adequada os defeitos aparecem e
sua deterioracdo serd total. Baesso e Gongalves (2003) caracterizam o sistema de drenagem
como sendo o conjunto de dispositivos superficiais ou ndo, que tem por objetivo o escoamento
da 4gua do leito da estrada. A drenagem desempenha um papel importante quanto o
revestimento da pista de rolamento. Dessa maneira, se nao tem um bom sistema, problemas
como erosdes do solo, enfraquecimento da estrutura, destruicdo dos acostamentos, taludes etc.,
poderdo aparecer nas primeiras chuvas. Considerando que a agua tem um grande poder
destrutivo sobre as estradas ndo pavimentas, o sistema de drenagem tem como objetivo:
» Diminuir o volume de agua através de obras como: canaletas, saidas laterais, bueiros,
passagens abertas dentre outros;
» Impedir que a agua corra diretamente sobre a estrada mantendo a pista de rolamento em
boas condigdes. Esse objetivo geralmente e realizado com abaulamento transversal da

via e protecdo de suas laterais.

2.2 Servicos de readequacio

Esses servicos consistem na maneira correta de construir e conservar as estradas nao
pavimentadas deixando em boas condic¢des, garantindo o trafego seguro das pessoas que delas
dependem e o escoamento de produtos agricolas, principalmente em periodos de chuva e seca
onde a passagem fica dificil, reduzindo assim os custos de manuten¢do e prejuizos. Abaixo sdo

descritos os principais servigos empregados nas técnicas de readequagao.

2.2.1 Revestimento primario

Esta etapa consiste na aplicagdo de uma camada colocada sobre o refor¢o do subleito ou no
subleito diretamente. Esta camada ¢ obtida pela compactacdo de uma mistura que pode ser
natural ou pela preparacdo de um material argiloso com material granular. A adicdo da argila
no material granular tem por objetivo ser usado como ligante e regularizar a superficie final de
rolamento, ja o papel do material granular e aumentar o atrito da pista com as rodas dos veiculos.
Além dos objetivos citados acima, para Silva Filho (2003), o revestimento primario também

serve para corrigir alguns problemas como trilhas de roda, buracos, erosdes e perdas de



declividade. Por fim, para que seja feita a execugdo do revestimento primario, Oda (2003)
compreende que as etapas essenciais sdo: regularizagdo e compactacdo do subleito,
escarificagdo do leito, lancamento e espalhamento do material, umedecimento ou secagem e

por ultimo a compactacao.

2.2.2 Conformacio da plataforma

Consiste na adequada regularizagao da pista de rolamento na qual evita que a d4gua se acumule
sobre a estrada, como consequéncia disso o aparecimento de problemas como buracos e
atoleiro. Essa técnica tem como objetivo ter um perfil transversal correto da pista de rolamento,
que deve manter uma inclinacao de 4% a 6% para que facilite o escoamento das dguas para as
sarjetas. Para Silva Filho (2003), o procedimento adequado para a realizacao dessa etapa e

basicamente o nivelamento mecanico.

2.2.3 Drenagem

Como dito anteriormente ¢ de extrema importancia que uma estrada tenha um bom sistema de
drenagem, pois ele é responsavel por evitar o acuimulo de dgua que prejudica a estrutura do
pavimento, ocasionando graves acidentes. A seguir estdo listados alguns dispositivos de
drenagem definidos de acordo com Baesso ¢ Gongalves (2003), para a realizagdo da drenagem

» Sarjeta: Escoadouros de aguas superficiais da estrada e taludes que tem por objetivo
coleta-las e conduzi-las para bueiros ou talvegues naturais, esse dispositivo ¢ feito na
lateral da estrada;

» Lombadas: Elevagoes feitas ao longo da largura da pista de rolamento, com o objetivo
de direcionar as aguas provenientes das sarjetas e encaminhé-las a outros dispositivos;

> Bacia de retencio: Dispositivo composto por uma cava semicircular que tem por

finalidade receber as aguas procedentes das lombadas e reté-las, evitando que essa
prossiga e cause erosoes;
» Bueiro: Tem por objetivo conduzir a 4gua de um lado para outro ou permitir a passagem

das mesmas que sdo drenadas pelas sarjetas.



2.3 Materiais empregados em estradas nio pavimentadas

Para os servicos de manutengdo e correcdo de problemas contidos em estradas ndo
pavimentadas sdao indispensaveis o uso de alguns materiais granulares. Silva Filho (2001),
afirma que sdo utilizados materiais disponiveis em cada regido e esses se localizam em proprios
trechos ou jazidas proximas, podendo ou ndo estar em estados naturais, ou podem existir
misturas que os tornam adequados para uso na conservacao de estradas. Os materiais mais
empregados em pavimentacdo sao da classe dos granulares, que nao possuem coesao € que nao
resistem a tragdo, trabalhando eminentemente aos esfor¢cos de compressao; e os solos coesivos,
que resistem a compressao, principalmente, e a tracdo de pequena magnitude, gracas a coesao
dada pela fracdo fina. Sendo assim, os materiais mais empregados em pavimentagao da classe
dos granulares e solos sao:

» Brita Graduada Simples (BGS) e bica ou brita corrida;
Macadame hidraulico;
Macadame a seco;
Misturas estabilizadas granulometricamente;

Solo-agregado;

YV V V V V

Solo natural;
» Solo melhorado com cimento ou cal.
Tém-se ainda os materiais cimentados de uso mais frequentes como: brita graduada tratada com

cimento (BGTC), solo-cimento, solo-cal; solo-cal-cimento, dentre outros.

2.4 Defeitos

Oda (2001) define defeito como “qualquer alteragdo na superficie da estrada que influencia
negativamente as suas condigdes de rolamento”. Esses defeitos oriundos de diversos fatores
prejudicam a estrada e seus usudrios. Abaixo sdo listados os principais defeitos contidos em

estradas nao pavimentadas.

2.4.1 Buracos

A formacdo de buracos ¢ causada pela expulsao de particulas solidas do leito quando ha

empogamento de agua, como mostrado na Figura 1. Isto ¢ consequéncia da ma execucao de

estrutura drenada ou ainda pela inexisténcia de revestimento primario. Para a solu¢do desse



problema, Silva Filho (2003) sugere executar um sistema de drenagem adequado; aplicar um
revestimento primdrio se ndo existir ou entdo, se houver, aplicar material ligante (argila) para

executar as melhorias; fazer o abaulamento da pista apds a execugao do revestimento primario.

Figura 1 - Defeito: buracos

Fonte: Soteconto (2019).

2.4.2 Costelas de vaca

Este defeito ¢ proveniente em um trecho cujo leito foi cascalhado sem ligante de modo que o
trafego acumula material em ondulagdes transversais a estrada, causando fortes trepidacdes nos
veiculos, conforme mostrado na Figura 2. Essas ondulagdes sdo causadas pela falta de
capacidade de suporte do subleito e auséncia de drenagem.

Figura 2 - Defeito: costela de vaca

Fonte: Autora (2019).



2.4.3 Poeira

De acordo com Nunes (2003), a abundancia do material fino no leito da estrada que forma
durante a seca sob o constante trafego de veiculos ¢ denominado poeira. Esse problema dificulta
a visibilidade colocando em risco a seguranga dos usudrios. A Figura 3 ilustra esse tipo de

defeito.

Figura 3 - Defeito: poeira

Fonte: Autora (2019).
2.4.4 Secao transversal inadequada
Baesso e Gongalves (2003) determinam uma estrada com se¢ao transversal inadequada quando

a mesma tem dificuldade de encaminhar a 4gua de sua superficie para dispositivos de drenagem

que contém em suas laterais, como observada na Figura 4.

Figura 4 - Defeito: se¢do transversal inadequada

Fonte: Estradarural (2019).



2.4.5 Atoleiros

Segundo Ferreira (2004), uma das consequéncias provenientes do defeito citado anteriormente
¢ a formagdo de atoleiros, oriundos do acimulo de agua na estrada devido a auséncia de um
sistema de drenagem ou pela falta de capacidade de suporte do subleito, onde ha uma formagao
de uma camada de lama que diminui o atrito entre os pneus dos veiculos e a estrada. A Figura

5 representa esse defeito.

Figura 5 - Defeito: atoleiro

Fonte: Equipe Valle (2019).

3 METODOLOGIA

Sao apresentados nesse capitulo os métodos a serem seguidos para a elaboragdo e realizagao do
trabalho. O trabalho tem inicio pela avaliagao das condi¢des atuais da estrada escolhida para o
estudo de caso, por meio de pesquisas de campo, artigos, registros fotograficos, juntamente com
o auxilio da prefeitura do municipio para que possam ser coletados os dados e caracteristicas
da mesma. E, por fim, a identificacdo das necessidades de readequagao e posterior apresentacao
das possiveis intervengdes que podem ser feitas.

O objeto de estudo ¢ localizado no municipio de Monte Carmelo (MG). Grande parte da
economia do municipio gira em torno do setor agropecudrio, o qual utiliza como acesso para

escoamento as estradas ndo pavimentadas, além da extrema importancia para as pessoas que



dependem dessa via. A estrada escolhida ¢ localizada dentro do municipio onde sdo percorridos
aproximadamente 22,4 km do inicio ao fim do trecho, como mostra a Figura 6.

Figura 6 - Localizacao geografica da estrada

‘s Unniamed Rosd

Fonte: Adaptado de Google Maps (2019)

3.1 Etapas da pesquisa

Para uma melhor demonstracdo das etapas que serdo realizadas, a Figura 7 mostra um
fluxograma que representa o caminho a ser seguido para a conclusdo dos objetivos.

Figura 7 - Fluxograma das etapas da pesquisa
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Fonte: Autora (2019).



Como apresentado no esquema, o trabalho deu inicio coma pesquisa bibliografica, em que foi
apresentado conceitos sobre as estradas ndo pavimentadas, abordando suas caracteristicas
técnicas, defeitos e os servicos de readequacao que podem ser realizados para melhora-la. Em
seguida a apresentacao da estrada escolhida para o estudo de caso.

Depois disso, a avaliagdo das condigdes da estrada que se deu pelo levantamento de dados que
fora realizado com a ajuda da prefeitura, pesquisa em campo, onde foi visto com mais clareza
a situagao a estrada, artigos e registros fotograficos para ilustracao de tudo que foi feito. Apds
fazer a avaliagdo foram identificadas todas as necessidades de readequacao na estrada de acordo
com todos os problemas e irregularidades apresentadas pela mesma. Por fim, a apresentacao

das possiveis intervengdes feitas para uma correta adequacao.

4 RESULTADOS E DISCUSSAO

Depois de fazer a avaliagdo visual da estrada escolhida para o estudo de caso, constatou-se que
ela apresenta muitos buracos, que foram produzidos pelo desgaste da superficie devido ao
trafego. Seu crescimento acelerado se da pelo empocamento de 4gua, consequéncia da
plataforma mal drenada.

Outro problema verificado ¢ a auséncia de drenagem adequada. apesar de conter algumas bacias
essas nao sao suficientes e a estrada ndo tem estrutura para escoar a agua que fica empocada
sobre a pista, assim formando atoleiros em épocas de chuva.

Um dos defeitos que tem grande predominancia e que pode ser notado em quase todo o trecho
da estrada sdo as corrugacdes ou “costelas de vaca”, como consequéncia a vibragdo constante
dos motores dos veiculos, devido ao choque do mesmo com o solo.

E notéria a formagdo de poeira intensa sobre a estrada, por se tratar de uma via que o trafego é
grande. A passagem de veiculos permite que as particulas de solo se soltem da superficie de
rolamento, formando entdo as nuvens de poeira.

Uma estrada nao pavimentada de boa qualidade deve possuir pelo menos largura suficiente para
receber o trafego nos dois sentidos. Ao contrario, a estrada em questdo, possui pista de
rolamento muito estreita, onde em alguns trechos ndo € possivel a passagem de dois carros ao
mesmo tempo.

A via possui também a se¢do transversal inadequada, devido ao surgimento de buracos em seu

leito. Como citado anteriormente, por se tratar de uma estrada que sua superficie ndo tem



inclinagdo para as laterais, isso faz com que a 4gua corra para dentro da estrada, o que contribui
para a formagao de outros defeitos como a formagao de atoleiros que também foi citado acima.
Apos ser feita a vistoria da estrada que foi escolhida para o estudo de caso deste trabalho, situada
no municipio de Monte Carmelo/MG, buscou-se fazer a avaliacdo das condi¢des atuais da
mesma. Serdo apresentadas neste capitulo as possiveis intervengdes a serem realizadas para a

melhoria da estrada.

4.1 Identificacdo dos servicos de readequacao

Ao fazer a avaliacdo das condigOes atuais da estrada, concluiu-se que fazer a corre¢do dos
defeitos isolados ndo ira resolver os problemas, visto que durante a realizagdo do trabalho a
prefeitura fez a manutengdo corretiva algumas vezes, devido ao estado em que a estrada se
encontrava.

Contudo, pouco tempo depois a estrada ja estava na mesma situacao, o que mostra a necessidade
da realizacdo de um estudo e projeto de interven¢do que seja mais elaborado e adequado. A
seguir serdo mostrados alguns servigos propostos que devem ser feitos para a melhoria e
conservagao da estrada.

Primeiramente, ¢ nitida a necessidade de se fazer a corre¢ao do greide da estrada, por meio da
elevacao do leito da mesma, no qual permite um melhor direcionamento da agua para as
estruturas de drenagem.

Depois disso, € proposto que se faca a inclinacdo transversal do leito da estrada, que tem por
objetivo principal a drenagem da agua para as laterais, para que possam escoar para as estruturas
de armazenamento. A pista deve possuir um abaulamento transversal de 4% a 6%.

Ainda sobre o perfil transversal da estrada, ¢ recomendada uma largura minima de 6 metros
para a pista de rolamento, a qual permite o encontro de veiculos nos dois sentidos.

Quanto a regularizacdo do subleito € necessario fazer esse tipo de servico devido as
irregularidades presentes em todo trecho da estrada. Em seguida, a aplicacdo do material
granular, que deve ser incorporado, compactado e umedecido, onde mantenha o abaulamento
da pista de rolamento, para melhor escoamento superficial, garantindo estabilidade e seguranga
a0s USUArios.

E de extrema importincia que uma estrada seja bem compactada, pois muitos defeitos surgem
por causa de servigos de compactacao mal feitos, o que gera, por exemplo, corrugagdes, poeiras,

que sdo defeitos predominantes na estrada citada no trabalho.



Por fim, ¢ recomendado que seja construido dispositivos de drenagem, para uma melhor

captacdo de aguas pluviais e superficiais a pista de rolamento. E necessaria a constru¢ao de

sarjetas ao longo da estrada, destinadas a receber e encaminhar a dgua para os dispositivos de

drenagem, além da construcao e manutencao de bacias de retengdo, visto que a estrada possui

algumas, porém nao sao suficientes.

Depois de ser feita a readequagdo de maneira correta, ¢ muito importante que as manutengdes

rotineiras sejam realizadas periodicamente para manter a estrada em boas condigdes.

Diante disso, algumas recomendagdes de medidas corretivas propostas por Baesso e Gongalves

(2003), sao mostradas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais problemas encontrados em estradas ndo pavimentadas, suas causas e

medidas.

Defeito Causa Medida corretiva
Buracos isolados:
» Operagdo de tapa buraco;
» Ineficiéncia de sistema de | Excesso de buracos:
Buraco drenagem » Reconstrucdo da superficie da
» Inexisténcia de via;
revestimento primario » Sistema de drenagem eficiente;
» Falta de material ligante » Aplicacdo de revestimento
primario e material ligante;
» Abaulamento da pista;
Falta de material ligante » Substituigdo do material do
Corrugagdes ou presenca de material subleito que tenha maior
muito fino; resisténcia;
Compactacao » Melhoria na drenagem ¢ secdo
inadequada; transversal;
Ineficiéncia na » Compactacdo correta
capacidade de suporte
Excesso de material fino » Compactacao do solo;
Poeira sobre a superficie da via; » Execu¢do do revestimento
primario selante;
Falta ou insuficiéncia de » Construgdo e limpeza de
Drenagem dispositivos de drenagem,; valetas e bacias;
» Manuteng¢ao dos dispositivos de
drenagem,;
Falta de abaulamento » Conformacao da plataforma;
Sec¢ao transversal transversal; » Abaulamento transversal de 3%
inadequada Compactacao a 4%;
insuficiente;

Falta de dispositivos de
drenagem,;

Fonte: Adaptado de Baesso e Gongalves( 2003)




5 CONCLUSAO

Depois de ser feita analise e avaliagdo da estrada utilizando os métodos descritos, foi concluida
que a mesma se encontra em péssimas condigdes, uma vez que nao foi feito um planejamento
adequado. Com isso, ela apresenta varios defeitos como citado anteriormente, os quais sao feitas
manutengdes equivocadas com o intuito de melhoria.

As condigdes da estrada se ddo devido ao fato de ela ndo conter um sistema de drenagem
eficiente, péssimo desempenho da pista de rolamento existente em todo trecho da estrada,
devido a sua sec¢do transversal inadequada, que contribui para o aparecimento e agravamento
da maioria dos defeitos apresentados.

Com isso, procurou-se alcangar por meio de avaliagdes, pesquisas, estudos sobre a estrada e o
assunto relacionado, apanhar informagdes necessarias para a identificacao e realizagdo dos
servigos de readequagdo para a melhoria da estrada em questao.

Ap6s todo esse processo, algumas medidas foram recomendadas, como por exemplo, ao ser
observado necessidade de se fazer a correcdo do greide da estrada, onde foi proposto fazer a
elevacao da estrada, para um melhor direcionamento da agua.

Depois disso foi notado também que se trata de uma estrada muito estreita, o que dificulta a
passagem de dois carros simultaneamente, além da secdo transversal inadequada, que impede a
agua a de escoar para as laterais. Devido a esses defeitos foi recomendado fazer a inclinagdo
transversal do leito da estrada, uma vez que se faz necessario o abaulamento transversal de 4%
a 6% e alargamento de 6 metros para a pista de rolamento.

Por fim, a auséncia de dispositivos de drenagem eficientes, o que ocasiona varios problemas os
quais foram mostrados. Para isso, foi proposto que bacias de retencdo e sarjetas fossem
construidos para um melhor escoamento.

Ao fazer essas adequacdes de maneira correta os custos operacionais com as manutengdes que
sdo feitas erradas diminuem, uma vez que os gastos para esses tipos de servigos sdo elevados.
Além disso, tem- se a garantia de uma boa estrada e o conforto e seguranca de pessoas que

dependem desse acesso.
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